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KUHLMITTEL

Der 3-fach Schutz vor Korrosion, Uberhitzung und Frost

ADDITIVE

Wie der Name schon verrat, sind Additive Zusatzstoffe, die bestimmte Eigenschaften hervorrufen. Bei
Kuhlmittel verleihen sie dem Kuhlerschutzmittel zusétzliche Eigenschaften, wie zum Beispiel Schutz vor
Korrosion, eine Unterdriickung der Schaumbildung und vieles mehr. Additive verleihen Kiihimittel Produk-
ten auBerdem einen speziellen Farbton, damit sie vom Kunden besser unterschieden werden kénnen.

HARTES WASSER

Wasserharte ist ein Begriff aus der Chemie, der sich auf die Konzentration der lonen, Anionen und Metal-
le bezieht, die sich im geldsten Zustand im Wasser befinden. Calcium- und Magnesiumionen werden hier
beispielsweise zu den ,Hartebildnern” gezahlt. In Haushaltsgeraten kann hartes Wasser unter anderem
zu Verkalkungen fuhren. Beim Kihlerschutzwechsel empfehlen wir, fir die Verdiinnung von Kihimittel,
Wasser, das nicht hérter als 3,566 mmol/l ist.

Sollte das verfligbare Leitungswasser hinsichtlich Harte oder Sauberkeit ungeeignet sein, kénnen Kihl-
mittel Produkte ohne Probleme mit destilliertem oder vollentsalztem Wasser verdiinnt werden.

INHIBITOREN

Der Name Inhibitor bezieht sich auf das lateinische Verb flir unterbinden oder anhalten. Diese Stoffe
kénnen chemische Reaktionen verhindern oder verlangsamen. Bei Kihimittel sind besonders die soge-
nannten Korrosionsinhibitoren wichtig. Sie verbinden sich mit den Metallen des Kihlsystems und bilden
dort eine hauchdlinne, aber extrem belastungsfahige, Schutzschicht auf der Oberflache. Dies schiitzt die
verschiedenen Bestandteile des Kuhlers vor Korrosion.

KAVITATION

Kavitation ist im komplexen Kuhlsystem nicht zu verhindern und tritt wéhrend des Betriebs immer auf.
Ursache daftir sind die unterschiedlichen Druckverhéltnisse im Kihlsystem wahrend des Betriebs: Beim
Absinken des Drucks entstehen Dampfblasen, die zusammenfallen sobald der Druck wieder ansteigt. Da-
bei kann es zu tiefen Einschldgen in der Metalloberflache kommen. Kavitation kann in Kiihimittelkanalen,
in der Wasserpumpe, im Zylinderblock, in den Zylinderlaufbuchsen oder im Zylinderkopf auftreten. Ohne
die richtigen Additive kann es hier schnell zu Korrosion und schweren Abnutzungen kommen.
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KORROSION

Im Kihlsystem eines Fahrzeugs herrschen ohne Kihlerschutz ideale Bedingungen fir Korrosion. Dies
liegt an den hohen Temperaturen und dem eingesetzten Kiihlwasser. Korrosion bedeutet vereinfacht
dargestellt, dass Stoffe mit ihrer Umgebung reagieren und dabei veradndert werden. Im Kihlsystem heif3t
dies, dass sich zum Beispiel Sauerstoff bildet, der mit den verschiedenen Werkstoffen im Kihler reagiert.
Dies kann zu einer bekannten Form der Korrosion fihren — dem Rosten. Dabei verfarbt sich das Metall
und wird instabil sowie 16chrig.

KUHLFLUSSIGKEIT

Um die Warme abzuflihren, die bei Motoren durch das Verbrennen von Kraftstoff entsteht, ist ein Kihl-
system notwendig. Hierflr wird bei PKW in der Regel die sogenannte Kuhlflissigkeit eingesetzt. Meist ist
dies eine Mischung aus Wasser und einem Kihlerschutzmittelkonzentrat. Der missversténdliche Begriff
Kihlwasser ist leider auch weit verbreitet.

Wasser ist auf Grund seiner Eigenschaften als Kuhlfliissigkeit optimal. Es kann W&rme sowohl gut auf-
nehmen als auch transportieren. Wasser ohne Kiihlerschutzmittel sollte jedoch nicht als Kuhlflissigkeit
eingesetzt werden, denn es kdnnte das Fahrzeug schédigen! Bei niedrigen Temperaturen dehnt sich das
Wasser bis zu 10 % aus und kann somit den Kihler und Motorblock sprengen. Hier droht ein kapitaler
Motorschaden. Bei hohen Temperaturen wiirde Wasser als Kihlflissigkeit den Motor nicht ausreichend
kiihlen, es droht Uberhitzung. AuBerdem ist die Gefahr von Korrosion sehr hoch, denn die hohen Tem-
peraturen im Kihlsystem, zusammen mit Wasser, bieten ideale Voraussetzungen fiir Rost. Hochwertige
KUhlerschutzmittel wie Kihimittel sorgen dafir, dass die Kuhlflissigkeit sowohl bei Hitze als auch bei
Frost den Motor gleichmaBig kihlt und mithilfe einer extrem belastungsféahigen Schutzschicht die Werk-
stoffe des Kuhlsystems vor Korrosion schitzt. Alle drei bis vier Jahre sollten Sie den Kuhlerschutz Ihres
Fahrzeugs wechseln.

KUHLMITTEL -
ANWENDUNGSTIPPS

¢ Eine fehlerhafte Kuhimittelbefullung fuhrt zu Schaden am Kihlsystem!

¢ Kuhlflussigkeit bei Reparaturen immer vollstdndig austauschen, vorher Kiihlsystem sptilen und reinigen!

¢ Bei Fahrzeugen, die élter als sechs Jahre sind, empfiehlt es sich, alle drei bis vier Jahre den Kuhler-
schutz zu erneuern!

e Kuhlerschutz ist Ganzjahresschutz!

e Kuhlerschutzmittel unterschiedlicher Technologien niemals miteinander mischen!

¢ Sauberes Wasser verwenden!

¢ Immer die Anweisungen der Kfz-Hersteller beachten!

¢ Immer das richtige Mischverhaltnis beachten!
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KUHLMITTEL -
FRAGEN UND ANTWORTEN

WARUM MUSSEN KUHLERSCHUTZMITTEL GEWECHSELT WERDEN?

Korrosive Moleklile entstehen durch den Abbau des im Kihlerschutzmittel enthaltenen Ethylenglykols
und den allmé&hlichen Abbau der enthaltenen Additive und Inhibitoren. Verursacht wird der Abbau durch
die hohen thermischen Belastungen im Kuhlkreislauf des Motors. RegelmaBiger Wechsel des Kuhler-
schutzmittels im Kfz ist nach drei bis vier Jahren notwendig.

DURFEN KUHLERSCHUTZMITTEL UBER DIE KANALISATION (OLABSCHEIDER)
ENTSORGT WERDEN?

NEIN. Damit wirde gegen das Abfallwirtschaftsgesetz verstoBen, was Strafen nach sich zieht.

DURFEN KUHLERSCHUTZKONZENTRATE UNVERDUNNT ZUM EINSATZ KOMMEN?

NEIN, alle Kiihlerschutzkonzentrate miissen mit Wasser abgemischt werden. Nur so ist der gewlinschte
Kuhlerschutz gewéhrleistet. Ein unverdinnt eingesetztes Kihlerschutzprodukt wiirde die Motorwarme
nicht ausreichend abfiihren, was eine Uberhitzung des Motors zur Folge hatte. Unverdiinnte Konzentrate
kénnen zudem im Winter gefrieren.

IN WELCHEM VERHALTNIS SOLL MIT WASSER ABGEMISCHT WERDEN?

Bei Verwendung der Kihimittel Produkte (Konzenztrat) empfehlen wir ein Mischungsverhaltnis von 50:50
(KGhImittel/Wasser)(-40 Grad Celsius) oder 40:60 (Kuhlmittel/Wasser)(-25 Grad Celsius), um optimalen
Frost- und Korrosionsschutz zu gewahrleisten. Maximal kénnen 60 % Kuhimittel eingesetzt werden.

KANN ,,NORMALES* LEITUNGSWASSER ZUM VERDUNNEN VERWENDET WERDEN?

Zum Abmischen des KuhImittels soll vorzugsweise destilliertes, demineralisiertes bzw. vollentsalztes
(VE-) Wasser verwendet werden. In vielen Féllen ist auch Trinkwasser hierzu geeignet.

WAS BEDEUTEN DIE EMPFEHLUNGEN VON KFZ-HERSTELLERN?

Die Automobilhersteller sprechen keine ,,Empfehlungen” fur Kiihlerschutzmittel aus, sondern erteilen nur
Freigaben bzw. offizielle Zulassungen. Deshalb achten Sie beim Kauf auf die tatséchlich vorhandenen
Freigaben und Zulassungen.

WIE LANGE SIND KUHLMITTEL PRODUKTE HALTBAR?

In originalverschlossenen Gebinden mindestens drei Jahre ab Herstellungsdatum. Im Fahrzeug - also in
Abmischung mit Wasser - sollten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.

IST KUHLMITTEL GESUNDHEITSSCHADLICH?

KUhimittel enthalten Glykol/Ethandiol und ist gesundheitsschadlich beim Verschlucken. Berlihrung mit
Haut und Augen vermeiden. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Beim Verschlucken sofort
arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
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